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Анализ сказанного по эффекту 
СГП Ушеренко 

1. Для процесса СГП, а это проникновение частиц на глубину 10^2 –
10^4 калибров, когда классические теории ограничивают это 
действие  2 – 6 калибров,  необходимо:

- Порошок размером 40 – 70 мкм твердостью много большей 
твердости мишени;

- Скорость частиц 1- 3 км/с;
- Одиночные частицы подчиняются классическим теориям  - 2- 6 

калибров; ЭФФЕКТ СГП ОТСУТСТВУЕТ
- Плотность потока частиц порошка должна составлять более  10^3 

кг/м куб – это практически сплошная среда.
-
2. Только в результате этих условий действия, при СГП образуются 
новые элементы на границе матрица – частица (ударник).
3. Вопрос (?) – откуда берется дополнительная энергия?..

4. В одной из публикаций сказано, что с 1974 г существует 18 
теоретических посылов объяснения эффекта Ушеренко (СГП)



В.В.Соболев , С.М.Ушеренко
ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В УДАРНО-ВОЛНОВЫХ 

ПРОЦЕССАХ



в результате удара частицы, такого рода эффекты могут иметь 
место. Следовательно, с одной стороны, смещения атомов в 
результате соударения приводят к возбуждению связей, а с 
другой – сильное кулоновское влияние поверхностных зарядов 
частицы вызывает разрушение этих связей. Кроме того, ударно-
волновые процессы в мишени увеличивают амплитуду 
колебания атомов в узлах решетки, дестабилизируя состояние ее 
микроструктуры. В этом случае разрыв химических связей в 
материале мишени оказывается более предпочтительным и 
протекает более интенсивно, чем разрыв связей в материале 
проникающей частицы.



Мое видение происходящего 
процесса ХЯС при СГП в 

эффекте Ушеренко
(изменение кристаллической 

структуры в канале не 
рассматриваются т.к. хорошо 
рассмотрены и исследованы 

за почти 50 лет).



.

Можно на 70 – 80% согласиться с предыдущей 
работой - В.В.Соболев , С.М.Ушеренко
ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАЗМЫ В УДАРНО-ВОЛНОВЫХ 
ПРОЦЕССАХ- и по генерации частотно-
амплитудному возбуждению атомов мишени, и по 
электронно-волновому возбуждению, но, что 
приводит к термоядерной реакции (термин из 
статьи) – ответа нет.
1. Какая реакция в системе Fe + SiC + Q  = должна 
произойти для получения = 25% Mn + 45% Fe^55 + … + ∆Е
Отметим, что трансформация идет в тонком слое канала и 
только в мишенях. Твердотельный ударник (SiC) теряет массу 
без изменения хим. состава.
2. Al + SiC + Q = ………….. =  (Ga + Cu + Fe)  25% + ∆Е





.

Результаты по трансформации атомов в 
пограничном слое ударник – мишень в эффекте 

Ушеренко очень схожи с теми процессами, которые 
мы здесь не раз рассматривали и обсуждали по

LENR (ХЯС). 

Наши представления по ХЯС отличаются от СГП 
по Ушеренко тем, что в нами рассматриваемых 
процессах, как правило, присутствует водород 

(Н^1 - протоны), а в эффекте Ушеренко ни в одной 
модели их нет.
Но так ли это?



Вернемся к эксперименту – дарник (SiC) –
мишень (Al)

Al + SiC + Q = ………….. =  (Ga + Cu + Fe)  25%



Отметим, что экспериментов по СГП 
с монокристаллическими мишенями 

не проводилось
Поликристаллическая структура имеет высокую 

концентрацию объемных дефектов – границы 
блоков, двойниковые и малоугловые границы 

(скопление дислокаций).
Именно по этим неоднородностям в кристалле, при 

высокой плотности (потока) ударных частиц, 
происходит процесс их проникновение.

НО ГДЕ БЕРЕТСЯ ДОП. ЭНЕРГИЯ ДЛЯ СГП ? 



.

Алюминий (Al) получают электролизом, что 
приводит к растворимости в нем водорода (H). 
Концентрация H даже в чистом (Al) составляет

0.15 – 0.05 мл в 100г
Число Авогадро – 22.4 л  - 6.023 10^23 H2/моль,
Тогда на 1 см3 Al приходится 10^17 ат Н/см3.

Учитывая, что более 50% Н на дефектах
Сн = ≥ 5 10^16 ат Н/см3.

В  п/кр объемных дефектов Nd = 10^3 – 10^5 см-3 , 
тогда концентрация Сн(1деф) = 10^12 ат Н/ деф



Е

Ni

Ni

Ni

Ni

Ni

Ni

L

Ni -Атом никеля -Меза- атом атом -Протон -Электрон

Нейтрон - - -Нейтрино

-Кластер из «темного» водорода ()   







t = 2 – 7 10^-5  s
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